
 

 

                                                                              

 

 

 نمونه سؤالات:

 ملیله ساز فلزات قیمتی
 

 731320790370002کد استاندارد: 

 

 معاونت پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت

 دفتر سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای

 

 

 

 



 

 

 

 د؟یآ ین میت شمش پائیفیشود و ک یفلزات مذاب بزرگتر از حد معمول م یستالیدر چه صورت ساختمان کر-1

 در قالب آبها بزرگتر باشد -الف

 ن باشدییپا یلیکه درجه حرارت خ یدر صورت -ب

 مین شده به آن ها حرارت دهییش از حد تعیگر  با -ج

 مین شده به آنها حرارت دهییاگر کمتر از حد تع -د

 شود؟ یاستفاده م یهفت و هشت در چه مرحله ا-2

 کار یواره اصلید  یقبل از آماده ساز -الف

 کار یواره اصلید یبعد از آماده ساز -ب

 له بر صفحه کاریبعد از قرارداد قطعات مل -ج

 لهیمل ییبعد از موم زدا -د

 ست؟یله چیمل یژه طرح هایت ویخصوص-3

 متقارن و تکرار شونده -الف

 ه داریزاو -ب

 یحجم -ج

 ر متقارنیغ -د

ذوب قبلاً چه  یدر هنگام وارد کردن آنها به کوره ها یمتیدر فلزات ق ید  و ناگهانیشد یجاد شوک حرارتیاز ا یریجلوگ یبرا-4

 دهند؟ یمآنها انجام  یرا رو یعمل

 کنند یش گرم میفلزات مورد نظر را با شعله مشعل پ -الف

 خوابانند. یفلزات مورد نظر را در آب گرم م -ب

 خوابانند یفلزات مورد نظر را در آب سرد م -ج

 شود یآن انجام نم یبر رو یچ عملیه -د

 د باشد؟یم قطعه کار چقدر بایلح یم کار نرم درجه  حرارت لازم برایدر لح-5

 گراد یدرجه سانت 450 -فال

 گراد یدرجه سانت 650 -ب

 گراد یدرجه سانت 900 -ج

 گراد یدرجه سانت 250 -د

 ست؟ینقره چ یله سازیکاربرد موم در مل-6

 ر کاریله به صفحه زیمل یاجزا یکاهش چسبندگ -الف

 مفتول نقره یده کشیر کار و حدیله بر صفحه زیمل یچسباندن اجزا -ب

 میحکاهش نقطه ذوب ل -ج

 لهیمل یبراق کردن اجزا -د

 رد؟یگ یصورت م یا کردن به چه منظوریگون-7

 یواره اصلید یرو یم هفت و هشت هایتنظ -الف

 لهیمختلف مل یه دار مدلهایزاو -ب

 وارهیز نقش ها از دیم فواصل ریتنظ -ج



 

 

 لهیم سطح کارملیتقس -د

 له است؟یمل یک از مدل هایکدام -8

 پر طاووس -الف

 تک بافت -ب

 چکیپ -ج

 م گردین -د

موجب بروز  یات کارگاهین عملیدرح یمتیذوب فلزات ق یدربوته ها یینامر یو شکستگ ینکه وجود ترک خوردگیا یبرا-9

 کارکرد؟ چه یستیبا  نشودرمنتظره یخطرات غ

 نهاد سرد آب در گذاشتن کوره در از قبل هارا بوته -الف

 میپوشانب یحرارت یها باچسب را ها بوته دور دیبا -ب

 شود یریجلوگ ترک بروز از تا کرد یکار گل را ها بوته دور دیبا -ج

 کرد دیبازد و کنترل را آنها استفاده از قبل هربار دیبا -د

 ؟ باشد دیوبا است یا ماده چه از یمتیق فلزات یزیر شمش و ذوب یها کارگاه کف جنس-10

 نسوز مواد ازجنس -الف

 کیپلاست ازجنس -ب

 ردهفش یکاغذها -ج

 میضخ یها چوب -د

 ؟ کنند یم پر قطعات از کی کدام با را یاصل قالب سطح یزیر موم از پس یساز لهیمل در-11

 تسمه -الف

 لولچه -ب

 ها زنقشیر -ج

 گوارسه -د

 ؟ شود یم آن شدن شکن باعث ریز یها نهیگز از کی کدام بیترک-12

 نقره و کلین -الف

 مس و ومیپالاد -ب

 نقره و مس -ج

 قلع و سرب -د

 ؟ است نهیگز کدام کیسولفور دیاس-13

 نمک جوهر -الف

 زابیت -ب

 گوگرد جوهر -ج

 شوره جوهر -د

 ؟ هستند کدام طلا یها کننده الیس-14

 تنه کار - بوره -الف

 زاج -شوره  -ب



 

 

 شوره نشادر -ج

 کید بوریاس -شوره  -د

 شود ؟ یر استفاده میره از کدام مواد زیروان کردن ش یبرا-15

 سوبلمه -الف

 نمک طعام -ب

 نشادور -ج

 بوره -د

 شود ؟ یساخت استفاده م یت هایآب تنه کار در کدام قسمت از فعال-16

 یخته گریر -الف

 یجوشکار -ب

 ینورد کار -ج

 یپرداخت کار -د

 د ؟یآ یشوره به چه کار م یدر طلا ساز-17

 جهت راحت تر کردن ذوب -الف

 ونیداسیاز اکس یریجلوگ یبرا -ب

 زرد کردن طلا یابر -ج

 یاه شدن طلا در هنگام جوشکاریس یبرا -د

 ست ؟یره چیش-18

 ک و تنه کار مانده ته بوتهید بوریاس -الف

 کید بوریاس -ب

 ذوب نشده یطلا -ج

 نشادر -د

 است ؟ یمعمولا از چه جنس یطروف مورد استفاده در ذغاب کار-19

 مس -الف

 ستالیکر -ب

 یرو -ج

 لیاست -د

 .............. است ؟  یده کشیفلز قبل از حد یعلت موم کار-20

 گرم کردن -الف

 کاهش اصطکاک -ب

 ز کردنیتم -ج

 یسوهانکار -د

 کند ؟ یاعمال م یمتیگرد و چهارگوش فلزات ق یمفتول ها یرا رو یراتییچه تغ ین نورد کاریماش-21

 کند یسطح مقطع آنها را بزرگ م -الف

 سازد یآنها را به صفحه مبدل م -ب

 کند یسطح مقطع آنها را کوچکتر م -ج



 

 

 کند یجاد نمیا یرییتغ -د

 ل شده است ؟یتشک یاژیاز چه آل یدستگاه نورد معمول یجنس غلطک ها-22

 آهن فشرده -الف

 ومینیآلوم -ب

 افتهیقل یفولاد سخت شده مخصوص ص -ج

 مفرغ -د

 شود ؟ یاستفاده م یله ایده از چه وسیثابت نگه داشتن حد یبرا-23

 یچیمفتول پ -الف

 چسب مخصوص -ب

 یقاب فلز -ج

 محکم یزیره رو میگ -د

 ست ؟یشدن ورق نورد شده چ یب تاجیعلت به وجود آمدن ع-24

 گریکدیفاصله کم غلطک ها از  -الف

 نورد یغلطک ها یکنار یفرسوده شدن قسمت ها -ب

 نورد یفرسوده شدن قسمت وسط غلطک ها -ج

 دستگاه نورد یاتاقا نهای یخراب -د

 چبست ؟ یده مفتول کشیحد-25

 لهیچک ملیساخت پ یبرا یابزار -الف

 م گرد و لولهیگرد و ن یساخت مفتول ها یبرا یابزار -ب

 ساخت شمش و مفتول یبرا یابزار -ج

 لهیساخت دولا تاب مل یبرا یابزار -د

 ؟ستینده لازم چ گونه ماده روان کننیاز جنس طلا و نقره خالص ه ییمفتول ها یده کشیحد یچرا برا26-

 دارند یکم ین فلز ات جرم حجمیچون ا -الف

 ن فلزات خلوص خود را از دست خواهند دادیجون ا -ب

 ن فلزات گرانبها هستندیچون ا -ج

 نرم هستند یلین فلزات خیچون ا -د

 شود؟ یده از موم استفاده میتوسط حد یچرا در مفتول کش-27

 ز شد نوک آنیدن و تیراحت کش یبرا -الف

 سهیختن پلیدن و نریراحت کش یبرا -ب

 چ نخوردن آنیسه و پیختن پلیاز ر یریجلو گ یبرا -ج

 نرم شدن مفتول یبرا -د

 ست؟یست چ یغه اره هایت یژگیو-28

 چدار و نازکیپ -الف

 م و مقاومیضخ -ب

 چدارو مقاومیپ -ج



 

 

 مقاوم و داغ نشدن -د

 ؟ستیچ یز کردن آ ج سوهانها زرگریتم ین روش برایبهتر-29

 یمیاستفاده از برس س -الف

 استفاده از نفت -ب

 استفاده از پنبه -ج

 استفاده از الکل -د

 ر است؟یز یک از عملکرد هایدر ساخت قالب ها معرف کدام  یسوهانکا-30

 یو سوراخ کار یآج زن -الف

 ه داریاز سطوح صاف و زاو یبراده بردار -ب

 دن قطعت ساخته شدهیتابان -ج

 یزاب کاریت -د

 شود؟ یاز موم استفاده م یچرا هنگام اره کار-31

 ز شدن ارهیت یبرا -الف

 نرم شدن فلز یبرا -ب

 غ ارهیراحت حرکت کردن ت یبرا -ج

 ز کردن بهتر کاریتم یبرا -د

 باشد؟ ینه معرف عملکرد دستگاه فرز میکدام گز-32

 یسطوح فلز یو سوراخ کار یو آج زن یریسه گیپل -الف

 قالبها یجاد سطوح بر رویا -ب

 قطعات یجوشکار -ج

 قطعات یشستشو -د

 شود؟ یاستفاده م یساخت قالب کار از چه مواد یبرا-33

 چوب -الف

 یصفحات فلز -ب

 کیپلاست -ج

 تمام موارد -د

 د به کدام سمت باشد؟یبه کمان اره ، خارها با ینصب کردن اره مو یبرا-34

 نییرو به پا -الف

 کند ینم یفرق -ب

 رو به بالا -ج

 چ کدامیه -د

 ست ؟یرکار چیساخت صفحه ز یفلز مناسب برا-35

 آهن -الف

 مس -ب

 ومینیآلوم -ج



 

 

 چوب -د

 د باشد ؟یرکار چقدر بایقالب و صفحه ز یضخامت مناسب برا-36

 متر یلیم 0.5 -الف

 متر یلیم 1 -ب

 متر یلیم 2-3 -ج

 متر یلیم 5 -د

 ؟باشد یم یزانیسطح کار تا چه م یموم از رو یصافکار-37

 نماند یکار باق یموم رو -الف

 شود یانجام نم یصافکار -ب

 یرونیواره بیظاهر شدن د -ج

 یواره داخلیظاهر شدن د -د

 شود؟ یدر چند مرحله انجام م یرونیواره بید یریقالب گ-38

 یقبل و بعد از جوشکار -دو مرحله  -الف

 یقبل از جوشکار -ک مرحله ی -ب

 یبعد از جوشکار -ک مرحله ی -ج

 چ کدامیه -د

 باشد؟ یواره مین قسمت کار کدام دیدر ساخت قالب کلفتر-39

 یرونیواره بید -الف

 یواره داخلید -ب

 دهیتاب -ج

 جقه -د

 باشد؟ یم یواره به چه معنایق دو سر دیمفهوم تطب-40

 واره هایجفت کردن دو سر د -الف

 واره هایگرم کردن دو سر د -ب

 واره هایمونتاژ کردن دو سر د -ج

 واره هایخم کردن دو سر د -د

 شود؟ یبه عنوان روانساز استفاده م یاز چه مواد یم کاریدر لح-41

 بوراکس -تنه کار  -الف

 دیتتراکلر -بوره  -ب

 بوره -تنه کار  -ج

 بوراکس -د یتتراکلر -د

 نقره کاربرد دارد؟ یله سازیدر مل یچه نوع موم-42

 موم عسل -الف

 یموم مصنوع -ب

 ییموم کارنو -ج



 

 

 موم مونتال -د

 ست؟ینقره چ یله  سازیکاربرد موم در مل-43

 رکاریله به صفحه زیاجزا مل یکاهش چسبندگ -الف

 مفتول یده کشیرکار و حدیله بر صفحه زیچسباندن اجزا مل -ب

 میکاهش نقطه ذوب لح -ج

 لهیمل یبراق کردن اجزا -د

 دارد؟ یکاسه موم چه کاربرد یله سازیدر مل-44

 ن موم موجود در سطح کارسوزاند -الف

 ذوب موم عسل موجود در سطح کار -ب

 لهیذوب موم و انتقال آن به سطح کار مل -ج

 چ کدامیه -د

 شود؟ یسطح کارمنتقل م یرو یله ایموم ذو ب شده به چه وس-45

 قاشق -الف

 بوته -ب

 یصفحه فلز -ج

 پنس -د

 تاب دادن فلز به چه معنا ست؟-46

 یذوغابکار -الف

 دادن فلزحرارت  -ب

 ذوب کردن فلز -ج

 تخت کردن فلز -د

 شود؟ یتخت کردن دولاتابها در چند مرحله انجام م-47

 ک باریم دستگاه فقط یبعد از تنظ -الف

 در دو مرحله قبل و بعد از تاب دادن -ب

 ک بار قبل از تاب دادنی -ج

 م شودید دستگاه تنظیهر مفتول با یبرا -د

 شود؟ یاستفاده م یله کاریکدام قسمت ملاز مفتول تاب داده شده در -48

 دهیتاب -جفه -له یمل -الف

 چکیپ - یرونیواره بید -ب

 جقه - یواره داخلید -ج

 لهیمل -چکیپ -د

 باشد؟ یم یتاب دادن مفتول به چه صورت-49

 شود یک باز تاب داده میمفتول فقط  -الف

 شود یک سمت و سپس از هر دو سمت تاب داده میمفتول ابتدا از  -ب

 شود یک سمت تاب داده میفقط از  -ج



 

 

 شود یمفتول از ه دو سمت تاب داده م -د

 م؟ید آنها را حرارت دهیچرا بعد از هر مرحله تاب دادن دو تاب ها با-50

 نرم شدن دو لا تاب ها یبرا -الف

 تخت شدن دو لا تابها یبرا -ب

 گرم شدن دو لاتابها یبرا -ج

 دو لاتابها ییزدا یچرب یبرا -د

 ست ؟یدولا تاب چ-51

 30ا ی 24کدر یمفتول گردبار -الف -الف

 30ک در یمفتول گرد بار -ب

 شده یک تابکاریبار یمفتولها -ج

 دهیچیگر پیکدی( که به دور 30 یال 25ک )در یدو مفتول گرد بار -د

 چقدر است؟ یله سازیز مفتول در ملین سایبهتر-52

 کرومتریم 15-30ن یماب -الف

 متر کرویم40-20 -ب

 کرو متریم 40-30 -ج

 کرو متریم 15-10 -د

 شود؟ یاستفاده م یله ایاز چه وس یله سازیبافت مفتول در مل یبرا-53

 دهیانواع حد -الف

 لهین ملیماش -ب

 یا برقی یل دستیدر -ج

 رهیگ -د

 د باشد ؟یله چقدر بایکار مل یمناسب دولا تاب برا یپهنا-54

 هلیمل یواره داخلید ینصف پهنا -الف

 لهیکار مل یواره داخلید یبرابر پهنا 1.5 -ب

 لهیکار مل یواره خارجید یبرابر پهنا -ج

 لهیمل یواره خارجید یدو برابر پهنا -د

 شود؟ یاستفاده م یله در چه مرحله این ملیماش-55

 یواره اصلید یقبل از آماده ساز -الف

 واره هفت و هشتید یگذاریبعد از جا -ب

 سطح کار ییبعد از موم زدا -ج

 ز نقشهایر یگذاریبعد از جا -د

 شود؟ یله در چند مرحله ساخته مین ملیماش-56

 مرحله 4 -الف

 مرحله 2 -ب

 مرحله 3 -ج



 

 

 مرحله 6 -د

 باشد؟ یله مین ملینه شامل ساخت مراحل ماشیکدام گز-57

 لهین ملیمرحله اول ساختن استفاده از ابزار ماش -الف

 کدست کردن طرحیمرحله دوم  -ب

 مرحله سوم صاف کردن طرح با استفاده از پنس -ج

 لهین ملیمرحله اول ساختن استفاده از ابزار ماش -د

 کدست کردن طرحیمرحله دوم 

 مرحله سوم صاف کردن طرح با استفاده از پنس

 شود؟ یواره استفاده میساختن دندانه از کدام د یبرا-58

 یرونیواره بید -الف

 چکیپ -ب

 یواره داخلید -ج

 دهیبتا -د

 باشد؟ یم یله حرارت دادن کار ضرورین ملیچرا بعد از ساخت ماش-59

 نرم شدن کار یبرا -الف

 تخت شدن کار یبرا -ب

 چ دادن کاریپ یبرا -ج

 کار یذوغابکا یبرا -د

 شود؟ یاستفاده م یساختن طرح هفت و هشت از چه ابزار یبرا-60

 نورد -الف

 دندانه -ب

 لهین ملیماش -ج

 پنس -د

 باشد؟ یم یصفحه کار به چه صورت یهفت وهشت رو یجاگذار نحوه-61

 متر فاصله داشته باشد یلی. م5 یواره داخلیاز د -الف

 واره فاصله نداشته باشدیچ کدام از اجزاء از دید دقت کرد که هیبا -ب

 شود یصفحه کار استفاده نم یرو -ج

 متر فاصله داشته باشد یلیم1به اندازه  یرونیواره بیاز د -د

 ست ؟یکاربرد ابزار دندانه چ-62

 ز نقشیساخت ر -الف

 لهیواره کار ملیا دیداخل قالب  یساخت هفت هشت ها -ب

 گزاگیواره زیساخت د -ج

 چکیپ یساخت مدل ها -د

 شود ؟ یاستفاده م یهفت و هشت ها در چه مرحله ا-63

 کار یواره اصلید یقبل از آماده ساز -الف



 

 

 کار یاصلواره ید یبعد از آماده ساز -ب

 له بر صفحه کاریبعد از قرار دادن قطعات مل -ج

 لهیمل ییبعد از موم زدا -د

 رد؟یگ یصورت م یا کردن به چه منظوریگون-64
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 قلع -ج
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 کیترید نیاس -الف

 مید سدیکلر -ب

 یالکل صنعت -ج

 کید سولفوریسا -د

 ست؟یچ یمفهوم ذوغابکار-85

 یید شویاس -الف

 جلا دادن -ب

 خشک کردن -ج

 نورد کردن -د

 ؟ییمفهوم پرداخت نها-86

 یجوشکار -الف

 یینها ییشستشو -ب

 یچکش کار -ج
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 ز کردنیتم -الف

 خشک کردن -ب

 جلا دادن -ج

 شستشو -د
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 شستشو با فرچه -الف

 حرارت دادن -ب

 کید سولفوریجوشاندن در اس -ج

 کید سولفوریشستشو با فرچه، حرارت دادن و جوشاندن در اس -د

 کنند؟ یدولاتاب ها را خشک م یبه چه روش-89

 مد دادن -الف

 یده کشیحد -ب

 له خاک ارهیبوس -ج

 یوغابکارذ -د

 ست؟یچ یله سازین نوع پرداخت در ملیبهتر-90

 فرچه پرداخت -الف

 دارو پنزا و جلا -ب

 شیپول -ج

 یمیفرچه س -د

 است؟ یمعمولا از چه جنس یظرف مورد استفاده در ذوغابکار-91



 

 

 مس -الف

 ستالیکر -ب

 یرو -ج

 لیاست -د

 شود ؟ یدولاتاب ها چگونه انجام م یریجرمگ-92

 دیبا اس یذوغابکار -الف

 یده کشیحد -ب

 مد دادن -ج

 یزابکاریت -د

 است ؟ یت حرارتیت هداین قابلیشتریب یکدام فلز دارا-93

 مس -الف

 ومینیآوم -ب

 نقره -ج

 طلا -د

 ست ؟یشوند چ یگر حل میکدینکه ذوب شوند در یکه در آن فلزات بدون ا یده ایپد-94

 یخته گریر -الف

 ونیداسیده اکسیپد -ب

 یخوردگ -ج

 گریکدیده نفوذ فلزات در یپد -د

 آورد ؟ یبه وجود م یذوب هم طلا هم نقره چه مشکل یک بوته برایاستفاده از -95

 شود یت شمش میفیباعث افت ک -الف

 ردیهتر غالب را به خود بگیشود شمش  یباعث م -ب

 ره خود نداشته باشدیشود که شمش ش یباعث م -ج

 درا انجام دا ین عملیشود چن یاصلا نم -د
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 99 -الف
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 ن تریینقطه ذوب پا -الف

 مطلوب ینقطه ذوب بالا و فرم ده -ب

 بالاتر ینقطه ذوب و سخت -ج
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 قالب خوشه  -الف

 دهیحد  -ب

 پرس  -ج

 برجک حلقه  -د

 کند؟ یم یریرا اندازه گ یکرو متر چه ضخامتیم -99

 متر یلیک صدم می  -الف

 متر یلیک دهم می  -ب
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