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 معاونت پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت

 دفتر سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای

 



 

 

 

 

 شود؟ ین میتدو یساختمان هر کشور بر چه اساس یاستانداردها و مقررات مل-1

 خاک یکیمکان یها یژگیست، ویط زیمح یداریپا -الف

 مصالح ییایمیو ش یکی، مکانیکیزیف یها یژگیو -ب

 مصالح یکیزیعت و خواص فیب رساندن به طبیاز آس یریشگیپ -ج

 بنا یریقرارگ یو مکان یت زمانیبر اساس موقع -د

 د؟یف کنیمصالح را تعر یزان فشردگیم-2

 ند.یگو یشاخص تراکم ماده است که به آن جرم مخصوص هم م -الف

 د.یآ یبدست م ییز نسبت وزن مخصوص فضاشاخص جرم مخصوص است که ا -ب

 زان تخلخل ساده است.یشاخص م -ج

 اجسام است. یشاخص تراکم و سخت -د

 ست؟ینشان دهنده چ یکان یسخت-3

 ها یکان یزان فشردگینشان دهنده م -الف

 در واحد حجم جسم یخال یزان فضاهاینشان دهنده م -ب

 یعیاز اصطلاک با عوامل طب یش ناشیسادر برابر فر یزان  مقاومت کانینشان دهنده م -ج

 مانند زلزله یعیها در برابر عوامل طب یو مقاومت کان یزان فشردگینشان دهنده م -د

 ند.یگو یاز حرارت توسط جسم را .........م ینیت جذب مقدار معیخاص-4

 ب انبساطیضر -الف

 یت حرارتیظرف -ب

 مقاومت در برابر حرارت -ج

 ب انقباضیضر -د

 ند.یآ یجه .......به وجود میدر نت یمصالح ساختمان یرو یها دکیسف-5

 وجود سولفات و کربنات -الف

 ترات هایک ونیگاز کربن -ب

 ترات هاید گوگرد و نیاس -ج

 سولفات ها و آهک شکفته -د

 ق بودن آن ها دارد؟یت عایفیدر ک یریمصالح چه تاث یزان تخلخل و فشردگیم-6

 بهتر یق صوتیشتر مصالح =عایب یشتر، فشردگیب یق حرارتیشتر = عایزان تخلخل بیم -الف

 شتریب یق حرارتیشتر مصالح = عایب یشتر، فشردگیب یق صوتیشتر=   عایزان تخلخل بیم -ب

 بهتر یق رطوبتیشتر مصالح = عایب یبهتر، فشردگ یق حرارتیشتر = عایزان تخلخل بیم -ج

 شتریب یق حرارتیشتر مصالح= عایب یفشردگ بهتر، یرطوبت یق صوتیشتر = عایزان تخلخل بیم -د

 مان در برابرنفوذ اندک و محدود سولفات ها مناسب است؟یکدام س-7

 مان پرتلند نوع دویس -الف

 کیمان پرتلند نوع یس -ب



 

 

 مان پرتلند نوع پنجیس -ج

 مان پرتلند نوع سهیس -د

ل شده یا چند نوع .......موجود در ........ تشکیک یکام از اجتماع و استح یعیشود که به طور طب یگفته م یسنگ ها به مواد-8

 باشند.

 نیزم یپوسته - یکان -الف

 یعیمواد طب - یکان -ب

 نیپوسته زم - یعیمواد طب -ج

 یعیمواد طب -مواد جامد  -د

 شود؟ یم مین به چند دسته تقسیآذر یسنگ ها-9

 دسته 4 -الف

 دسته 2 -ب

 دسته 3 -ج

 دسته 5 -د

 کند؟ یل میوسته و نرم تبدینا پ ین را به موادیسطح زم یوسته و متراکم پوسته یمواد پ که یند یفرآ-10

 یهوازدگ -الف

 شیاکسا -ب

 زیدرولیه -ج

 ییایمیش یهوازدگ -د

 ممنوع است؟ یر در مجاورت مواد فلزیک از مصالح زیکدام -11

 خاک رس -الف

 چوب -ب

 مانیس -ج

 آهک -د

 شود. ی........ ممان باعث ..ید در سیم اکسیکلس-12

 نینخست یمان در روزهاین آمدن تاب ملات سییپا -الف

 نینخست یمان در روزهایبالا رفتن  تاب ملات س -ب

 مانیکند شدن  تاب ملات س -ج

 مانیر شدن ملات سیزودگ -د

 ست؟یگچ چ یمنظور از فرآور-13

 دارم سولفات آبیکلس ییایمیاز آب ش یا بخشی ییایمیآب ش یر همه یتبخ -الف

 از ملکول آب یا بخشی ییایمیآب ش یر همه یتبخ -ب

 سنگ ییایمیفعل و انفعالات ش -ج

 ب درست آب و گچیترک -د

 شود. یبات ساده کربن ......گفته میق اتصال مولکول ترکیدرشت، از طر یلیخ یجاد مولکول هایبه ا-14

 مر کردنیپل -الف



 

 

 ترموست کردن -ب

 ک کردنیتروپلاست -ج

 مسلح کردن -د

 :یر معدنیق-15

 د.یآ یش نفت خام بدست میر است که از پالایاز ق ینوع -الف

 شود. یافت میعت یط در طبیدر مح یریق یا سنگ هایآماده  یعیر طبیق ینوع -ب

 شود. یاستفاده م یآسفالت ساز یر که در کارخانه هایق ینوع -ج

 ز است.یار ریبس یدانه ها یاو دار یبه رنگ قهوه ا یعیون مایر که به صورت امولسیق ینوع -د

 شود؟ یچگونه ساخته م یبتن گاز-16

 به بتن آماده یمصنوع یق گازهایاز تزر -الف

 وم به پودر بتنینیبا اضافه کردن پودر آلوم -ب

 ریزودگ یها یمان با افزودنیب دوغاب سیاز ترک -ج

 ق گاز متان به بتن آمادهیاز تزر -د

 یکه در معرض آب، رطوبت و شست شو قرار دارند از کدام ملات استفاده م ییب و مکان هامرطو یدر جاها یاندود کار یبرا-17

 شود؟

 یملات گچ مرمر -الف

 ملات گچ و ماسه -ب

 ملات گچ -ج

 ملات گچ و خاک -د

 ست؟یموارد مصرف خاک رس چ-18

 ، ساختن شفته وکاه گلیدکاریر سفیاندود ز -الف

 ر بتنیاندود ز -ب

 کف یمان کاریاندود س -ج

 یکاش یت هایسکویچسباندن ب -د

 ست؟یچ یلینیو یکاش-19

 یمقاومت در برابر رطوبت و مواد آل یکاش -الف

 دها و بازهایها، روغن ها، اس یمقاومت در برابر چرب یکاش -ب

 تهیسیالکتر یهاد یکاش -ج

 تهیسیو مقاومت در برابر الکتر یبا استحکام، سبک یکاش -د

 ست؟یچ یه صفحات گچیماده اول-20

 کاغذ کرافت -الف

 یپنل ساده گچ -ب

 پودر گچ ساختمان -ج

 پودر گچ شکفته -د

 همان ........ یمسن-21



 

 

 وار باربرید -الف

 ینیوار کرسه چید -ب

 شنیوار پارتید -ج

 یرونیوار بید -د

 ست؟یچ یفولاد یحفاظت از سازه ها یروش ها-22

 ک و بتنیپلاست یها ، پوششیریق ی، پوشش هایفلز ی، پوشش هایزیرنگ آم -الف

 و بتن یریق ی، پوشش هایزیرنگ آم -ب

 یزی، پوشش بتن و رنگ آم یریق یپوشش ها -ج

 یزی، پوشش بتن و رنگ آم یکیپلاست یپوشش ها -د

 ست؟یچ یفلز یانواع اتصالات در سازه ها-23

 و جوش یچیپ- یپرچ -الف

 یو جوش یپرچ -ب

 یچیو پ یپرچ -ج

 یچیوپ یجوش -د

 ست؟یابل چنام شکل مق-24

 

 
 مهین -الف

 یسه قد -ب

 ییم لاین -ج

 یقلم دان -د

 ندارد؟کاربرد  یساختمان یباشد و در کارها یچوب کدام درخت نامرغوب م25-

 

 چ خوردهیچوب درخت پ -الف

 دیچوب سف -ب

 چوب صنوبر -ج

 شهیر -د

 با اسکلت کامل ........... یچوب یو کمبود چوب، ساخت ساختمان ها یران به علت گرانیادر -26

 ستیمجاز ن -الف

 ستیمتداول ن -ب



 

 

 مرسوم است -ج

 مجاز است -د

 هوا از .........تجاوز کند مصرف کرد. یکه رطوبت نسب یتوان در نقاط یملات گچ را نم-27

 درصد50 -الف

 درصد60 -ب

 درصد70 -ج

 صددر80 -د

 شود. یا و در کنار مرداب ها از ........... استفاده میساحل در  یاز ............و نواح یکوهستان یجنگل یپوشش بام در نواح-28

 یگال -تخته لت  -الف

 چوب -سنگ  -ب

 یگال -فلز  -ج

 چوب -تخته لت  -د

 ود چه نام دارد؟ش یکنند ساخته م یرشد م یکه ن یدر کنار هورها و مناطق یریحص یخانه ها-29

 پوش یگال -الف

 کپر -ب

 کران -ج

 نیچ ین -د

 مصالح طبقه اول ............و طبقه دوم............است. یکوهستان یدر روستاها-30

 خشت -سنگ لاشه -الف

 سنگ لاشه -خشت  -ب

 آجر -خشت  -ج

 آجر -چوب  -د

 ست؟یرم و خشک چواقع در مناطق گ یل استفاده گسترده از خاک در ساختمان هایدل-31

 اب بودن چوب و سنگیل کمیبه دل -الف

 اب بودن خاکیل کمیبه دل -ب

 اب بودن آبیل کمیبه دل -ج

 اب بودن چوبیل کمیبه دل -د

 ست؟یگرم وخشک چ یل استفاده عمده از گل، خشت و آجر در نواحیدل-32

 دهند. یست مشوند و شب هنگام زود حرارت خود را از د یروز زود گرم م یرا در طیز -الف

 دهند. یر حرارت خود را از دست میشوند و شب هنگام د یر گرم میروز د یرا در طیز -ب

 دهند. یشوند و شب هنگام زود حرارت خود را از دست نم یرسرد میروز د یرا در طیز -ج

 دهند. یر حرارت خود را از دست میشوند و شب هنگام د یر گرم نمیروز د یرا در طیز -د

 باشد؟ یح میر صحیز ینه هایک از گزیکدام -33

 ند.یگو یم یب حرارتیاز حرارت توسط جسم را ضر ینیت جذب مقدار معیخاص -الف

 ند.یگو یم یق حرارتیاز حرارت توسط جسم را عا ینیت جذب مقدار معیخاص -ب



 

 

 ند.یگو یم یب حرارتیت نفوذ حرارت توسط جسم را ضریخاص -ج

 ند.یگو یم یرت توسط جسم را انتقال حرارتاز حرا ینیت جذب مقدار معیخاص -د

 ست؟   ینام شکل مقابل چ-34

 

 
 مهین -الف

 ییم لاین -ب

 یسه قد -ج

 کلوک -د

 باشد؟ یر میک از موارد زیکف بام کدام  یب بندیش یبرا ین مصالح ساختمانیبهتر-35

 کایل -الف

 زوگامیا -ب

 کیموزائ -ج

 یتیکف پوش گران -د

 باشد؟ یر میکا کدام از موارد زیکاربرد بتن ل-36

 بالا یو خمش یمقاومت فشار -الف

 ها یه بندیلا یش هوایپر کننده سبک و افزا -ب

 ها یکف از آلودگ ینظافت و پاک ساز -ج

 یع خودروسازیصنا -د

 باشد؟ یمتر درکدام قسمت ها م یلیم 6-4خامت ( به ضSMOOTH) یموارد مصرف کف پوش ها-37

 یمیع پتروشیشگاه ها و صنایمارستان، آزمایب -الف

 نگ هایکالا وپارک یانبارها -ب

 سردخانه ها -ج

 خانه و رستوران ها یچا -د

 توان نام برد؟ ی(میمانیه سیسخت )پا یپوشش ها یایر را جزء مزایز ینه هایک از گزیکدام -38

 ارضد گرد وغب -الف

 مت مناسب و تنوع رنگیق -ب

 فوق العاده یش و فشاریمقاومت سا -ج

 کپارچهیفاقد درز و  -د

 شود؟ یک استفاده میل وزن کم از کدام موزائین طبقه به دلیچند یدر ساختمان ها-39

 ک شستهیموزائ -الف

 هیک تک لایموزائ -ب



 

 

 یبره ایک ویموزائ -ج

 یمانیک سیموزائ -د

 کنند. یشتر در...........استفاده میاورتان سازندگان ب یچ پانل پلیاز ساندو-40

 یصنعت یساختمان ساز -الف

 کوتاه مرتبه یساختمان ها -ب

 یمحوطه ساز -ج

 یمسکون یمجتمع ها -د

 ست؟یاز آن استفاده کرد چ یب بندیپوشش ش یتوان برا یکه م ین مصالح سبکین و مناسبتریبا صرفه تر-41

 مانیس -الف

 ورتانا یپانل پل -ب

 فوم بتن -ج

 یچیصفحات ساندو -د

 باشد. ی....... و......... م یمه سازه ایدر ساختار ن یکاربرد عمده بتن گاز-42

 واریسقف و د یپانل ها -الف

 وار و کفید -ب

 کف و پانل سقف -ج

 ق کردنیکف و عا -د

 کرد؟ساختمان از آن استفاده  یتوان در نما یکدام آجر است که با افزودن رنگ م-43

 یآجر بتن -الف

 یآجر ماسه آهک -ب

 یآجر گر -ج

 یآجر دست -د

 در کدام قسمت از ساختمان کاربرد دارد؟ یآجر بتن-44

 و کف پوش ها ی، مصارف عمومیو خارج یداخل یوارهاید -الف

 یداخل یوارهاید -ب

 ساختمان یرونیبخش ب یوارهاید -ج

 کف پوش محوطه -د

 شوند؟ یکف م یها یک شامل کاشیکدام -45

 لعاب دار -الف

 یو پرسلان یتیگران -ب

 یشه ایش -ج

 بدون لعاب -د

 ن کاربرد سنگ لوح پوشش دادن ...........است.یمهمتر-46

 کف محوطه -الف

 ساختمان ینما -ب



 

 

 ب داریش یسقف ها -ج

 نگیوار پارکید -د

 رود؟ یر به کار میک از موارد زیدر کدام  ییبنا یمان هایس-47

 بتن -الف

 ن آرمهبت -ب

 آهک -ج

 ملات -د

 کنند. یر کردن ملات گچ،  به آن ..........اضافه میکندگ یبرا-48

 خاک رس -الف

 آهک -ب

 مانیس -ج

 ماسه -د

 باشد؟ یگر میع دیوصنا یدر ساختمان ساز ین مصالح فلزیپر مصرف تر-49

 آهن -الف

 فولاد و چدن -ب

 یآهن اسفنج -ج

 سنگ آهن -د

 شود؟ یاستفاده م یساخت چه مواردوم در ینیاز پودر آلوم-50

 یرنگ و بتن گاز -الف

 لگردیبتن و م -ب

 لگردیچ و میپ -ج

 درزپوش و کرکره ها -د

..........و  یقائم در ستونها یا بندهای یافق یلگردهاید میتوپر انجام شود. با یبتن یبا بلوک ها ینیکه بلوک چ یدر صورت-51

 داخل ملات رج ها قرار داده شود. به صورت ...........در یفرع یلگردهایم

 یافق -قائم  -الف

 قائم - یعمود -ب

 یعمود -قائم  -ج

 یعمود - یافق -د

 باشد؟ یمتر میلیبلوک مسلح حداکثر چند م یوارهایدر د یفرع یقطر آرماتورها-52

 متر یلیم12 -الف

 متر یلیم 6 -ب

 متر یلیم10 -ج

 متر یلیم8 -د

 باشد؟ یم متر یسانت چند از کمتر عرض یبرا 4ϕ12 حداقل یاصل یها لگردیم یپ تراز در یافق یها کلاف در-53

 متر یسانت 20 -الف



 

 

 متر یسانت 30 -ب

 متر یسانت35 -ج

 متر یسانت 25 -د

 ی.........و برا یسطوح قائم از دوغاب .......با نسبت حجم یرو 10*10ا بدون لعاب به ابعاد یلعابدار و  یچسباندن کاش یبرا-54

 شود. یدن بندها از دوغاب ...........استفاده مپرکر

 مان و پودر سنگیسس -5به1-مانیماسه س -الف

 آهک-3به1-مان و پودر سنگیس -ب

 مان و پودر سنگیس-3به1-باتارد -ج

 مان وآهکیس -5به1-ملات ساروج -د

 د قبل از نصب زنجاب نمود؟یرا با یا کاشیآ-55

 قه زنجاب شود.یدق 10به مدت  -الف

 د زنجاب شود.یبان -ب

 را داخل آب فرو برد و اجرا نمود. ید کاشیفقط با -ج

 دارد. یبه نوع کاش یبستگ -د

 دهند. یل میا سنگدانه ها معمولا حدود .......درصد از حجم  بتن راتشکیبتن  یمصالح سنگ-56

 80 -الف

 75 -ب

 70 -ج

 60 -د

 ار شود.یمتر(کمتر اخت یلیم32شن تا قطر  ی.........)برا د ازیچ گاه نبایلگرد هیم یرو یضخامت پوشش محافظ بتن-57

 یحداکثر قطر شن مصرف -الف

 یبرابر با قطر شن مصرف -ب

 یحداقل قطر شن مصرف -ج

 5+  یشن مصرف -د

 حداقل چند گرم است؟ یرطوبت یق کاریعا یبرا یکنف یک متر مربع گونیوزن -58

 گرم 686 -الف

 گرم784 -ب

 گرم535 -ج

 گرم310 -د

 علت استفاده از خاک رس در ملات گچ و خاک .........و..........آن است.-59

 ر نمودنیمت و کندگیق یارزان -الف

 ر نمودنیزان مکش آب و کندگیم -ب

 متیق یساختن شفته و ارزان -ج

 زان مکش آبیو م ین ناخالصیکم تر -د

 دارد؟ یادیکدام خاک در مجاورت آب قدرت تورم ز-60



 

 

 ماس رسه -الف

 آهک -ب

 خاک رس -ج

 بتن -د

 دارد. یزان ........... موجود در آن بستگیرنگ خاک به م-61

 ت جذبیخاص -الف

 د آهنیاکس -ب

 مولکول -ج

 یمتراکم -د

 شود؟ یاز کدام پوشش استفاده م یخارج یوارهایپوشش د یران برایا یریدر مناطق کو-62

 کاه گل -الف

 مانیس -ب

 خاک -ج

 گچ -د

 ست؟یچمچه کاه یگل ن-63

 رسد. یبام در مناطق کم باران به مصرف م یفرش کردن آجر رو یاست و برا یکاه کمتر یدارا -الف

 رسد. یبام در مناطق با بارش متوسط به مصرف م یفرش کردن آجر رو یاست و برا یآب کمتر یدارا -ب

 رسد. یاوان  به مصرف ممه فریبام در مناطق با بارش ن یفرش کردن آجر رو یاست و برا یآب کمتر یدارا -ج

 رسد. یبام در مناطق با بارش فراوان  به مصرف م یفرش کردن آجر رو یاست و برا یکاه کمتر یدارا -د

 شوند چقدر است؟ یساختمان کار گذاشته م یرونیکه در قسمت ب ییرطوبت جوب ها-64

 درصد 7تا  6 -الف

 درصد 12تا  10 -ب

 درصد 14تا  12 -ج

 درصد 15تا  10 -د

 شود؟ یوارها استفاده میساخت کدام د یبرا  یاز سنگ قلوه  رودخانه ا-65

 وار باربرید -الف

 ر باربریوارغید -ب

 ساختن شالوده -ج

 یوار بتنید -د

 شوند؟ یسبک به چه منظور ساخته م یمان، ورقه هایچوب وس یاز خرده ها-66

 ساختن ستون -الف

 ر و خرپایساختن ت -ب

 یحرارت یقکاریعا -ج

 یصوت یقکاریعا -د

 کنند؟ یل به ملات گچ،  خاک رس اضافه میبه چه دل-67



 

 

 ر کردنیکندگ -الف

 شتریاستحکام ب -ب

 ملات یریزودگ -ج

 یق کاریعا -د

 ست؟یاندود چ-68

 شود. یده میر سقف ها کشیو ز یا خارجی یداخل یوارهاید یکه بر رو یروکش -الف

 شود. یده میکش یداخل یوارهاید یکه بر رو یروکش -ب

 شود. یده میکش یخارج یوارهاید یکه بر رو یروکش -ج

 شود. یده می،  سقف و کف کشیخارج یوارهاید یکه بر رو یروکش -د

 باشد؟ یماسه چقدر م یقطر دانه ها-69

 متریلیم 1تا  %6 -الف

 متریلیم 2تا  %6 -ب

 متریلیم 1.5تا  %5 -ج

 متریلیم 2.5تا  %5 -د

 متر است.یلی..........مذرات خاک رس کوچکتر از ..-70

 0.002 -الف

 0.03 -ب

 0.02 -ج

 0.2 -د

 د.یآ یاز ........... بدست م یشن مصنوع-71

 خرد نمودن سنگ سخت -الف

 خرد نمودن ماسه -ب

 یرود خانه ا یمصالح سنگ -ج

 شکسته شده یمصالح سنگ -د

 شوند؟ یساخته م یبا چه ضخامت یکیموزائ یک هایسرام-72

 متریلیم 5 -الف

 متریلیم 3 -ب

 متریلیم 6 -ج

 متریلیم 7 -د

 ل شده است.یبتن از نظر ساختار از دو قسمت...........و............تشک-73

 آهک - یسنگ یدانه ها -الف

 یسنگ یدانه ها -ماسه  -ب

 مانیر سیخم -یسنگ یدانه ها -ج

 آهک -ماسه  -د

 باشد؟ یمان پرتلند نوع دو میت سیک جزء خاصیکدام -74



 

 

 باشد. یر برابر نفوذ اندک و محدود سولفات ها مناسب مد -الف

 باشد. یار و سولفات ها مناسب میدر برابر نفوذ بس -ب

 در برابر سولفات ها مقاوم است. -ج

 مقاوم است. ییدر برابر حرارت زا -د

 یشده باشند را چه م لین تشکیموجود درپوسته زم یا چند نوع کانیک یاز اجتماع و استحکام  یعیکه به طور طب یمواد-75

 نامند؟

 سنگ -الف

 مانیس -ب

 یعیمواد طب -ج

 گچ -د

 ل شده است.یمان تشکیر سیو خم یسنگ ی..........از دو قسمت دانه ها-76

 گچ -الف

 ماسه -ب

 بتن -ج

 آهک -د

.......... به عنوان آستر  یمان با نسبت حجمیسطوح قائم، از ملات ماسه س یمتر برایلیم30*30ک یبا سرام یک کاریسرام-77

 شود. یاستفاده م

 1:6 -الف

 1:5 -ب

 1:7 -ج

 1:4 -د

 شود؟ یاستفاده م یسطوح قائم، از چه دوغاب یمتر رویساتت 10*10ا بدون لعاب به ابعاد یلعابدار  یچسباندن کاش یبرا-78

 دوغاب ماسه آهک -الف

 مانیدوغاب ماسه س -ب

 مان و پودر سنگیدوغاب س -ج

 ماسه و پودر سنگ دوغاب -د

 ر کردن بتن موثرند؟یاز کدام مواد در تندگ ینیمع یدرصدها-79

 میسد یسولفات ها -الف

 سیلیمواد س -ب

 یومینیمواد آلوم -ج

 میپتاس -د

 متر با چارچوب فاصله داشته باشد؟یلید از هر طرف چند میدر و پنجره با-80

 2.5 -الف

 1.5 -ب

 2 -ج



 

 

 3 -د

  ست؟ینز یمتر جایاز چند سانتکمتر  یوار سنگیعرض د81-

 

 45 -الف

 40 -ب

 35 -ج

 50 -د

 ند.ینما یریر قابل اشتعال شوند و از انتشار آتش جلوگیشود غ ی( باعث م 3D)  یدر پانل ها یوجود چه ماده ا-82

 سیلیمواد س -الف

 میپتاس -ب

 نانو ذرات آهن -ج

 رنیاستا یپل -د

 توان استفاده کرد؟ یم یاز چه روش یدن سطوح بتنییبه منظور سا-83

 یماسه پاش -الف

 یشه کاریت -ب

 یمانیاندود س -ج

 آب آهک دار -د

 ابد؟ی یش میملات افزا ییو کارآ یت آب نگهداریاد باشد قابلیر در ملات باتارد زیک از مواد زیکدام -84

 ماسه -الف

 آهک -ب

 مانیس -ج

 شن -د

 زان......... در مخلوط بتن است.یگذارد، م یکه بر دوام بتن اثر م یات مهمیاز خصوص-85

 آب -الف

 مانیس -ب

 لگردیم -ج

 یمواد افزودن -د

 باشد؟ یمتر میچند سانت ینیوار خشکه چیحداکثر عرض د-86

 50 -الف

 40 -ب

 60 -ج

 35 -د

 ینمز ی...... جاا شده کمتر از ..یشه دار گونیر ید از .............کمتر و در سنگ هایفاصله پوشش نبا یقواره ا یدر سنگ ها87-

  باشد؟



 

 

 

 متریسانت 16-12 -الف

 متریسانت 15-10 -ب

 متریسانت 15-12 -ج

 متریسانت 13-10 -د

 یم یا بتن آرمه از چه مصالحیو  یاسکلت فولاد یدو طبقه به جا یوارها، سقف ها و پله ها در ساختمان هایساخت د یبرا-88

 توان استفاده کرد؟

 یسه بعد یپانل ها -الف

 فومبتن  -ب

 کایبتن ل -ج

 یگچ یپانل ها -د

 رسد. یان میقه به پایرش گچ  بعد از .......دقیگ-89

 25 -الف

 20 -ب

 15 -ج

 30 -د

 شود؟ یش مصرف میک متر مربع  چه مقدار ملات گچ و سریبه ابعاد  یگچ یپانل ها یاجرا یبرا-90

 لو گرمیک 2 -الف

 لو گرمیک 1 -ب

 لو گرمیک 1.5 -ج

 لو گرمیک 2.5 -د

 م؟یاز داریش ساخته به چند نفر بنا و کارگر نیپ یگچ ینصب پانل ها یبرا-91

 ک کارگریک بنا و ی -الف

 دو کارگر -ب

 ک بنا و دو کارگری -ج

 ک بنای -د

 شود؟ یمتر کار گذاشته میبه ضخامت متوسط چند سانت یمانیملات س یرو یکیآجر موزائ-92

 1.5 -الف

 3 -ب

 2 -ج

 2.5 -د

 کدامند؟ یژگیمنحصر به فرد دارد آن دو و یژگیشود که دو و یساخته م یسط  و گچ  ملات سبکت منبیاز پرل-93

 یق حرارتیعا - یجاذب صوت -الف

 یق رطوبتیعا - یجاذب حرارت -ب

 یق صوتیعا - یجاذب رطوبت -ج



 

 

 یق رطوبتیعا - یجاذب صوت -د

 ست؟یچ یسنگ مصنوع-94

 یعیطب یها و چسباننده یمصنوع یمخلوط خرده سنگ ها -الف

 گرید ییایمین  و مواد شیاستر رز یو پل یعیمقاوم طب یاز  خرده سنگ ها یمخلوط -ب

 ییایمین  و مواد شیاستر رز یاز مواد پل یخلوط -ج

 ییایمیرودخانه و مواد ش یاز قلوه سنگ ها یمخلوط -د

 د.یآ یاز خرد نمودن سنگ سخت ........ بدست م-95

 یشن مصنوع -الف

 ماسه -ب

 مانیس -ج

 آهک -د

 شود. یمتر کار گذاشته میسانت 2.5ملات .........به نسبت ........تا.............به ضخامت متوسط  یرو یکیآجر موزائ-96

 1:5تا 1:2- یمانیس -الف

 1:4تا  1:3 - یمانیس -ب

 1:5تا  1:3 - یآهک -ج

 1:5تا  1:3 - یمانیس -د

 یج کاهش میبه تدر  یمان معمولینسبت به س یرین متراکم تر شده و نفوذ پذمایمان، ملات سیش کدام مواد به سیبا افزا-97

 ابد.ی

 سیلینانوس -الف

 سیلیدوده س -ب

 مانینانو س -ج

 سیلیکروسیم -د

 نسبت خاک رس به گچ در ملات گچ و خاک چه مقدار است؟-98

 4به1تا  3به1 -الف

 1به1تا  2به1 -ب

 4به1تا  5به1 -ج

 3به1تا  1به1 -د

 شود؟ یل میاز اختلاط کدام مواد تشک یماسه آهکآجر -99

 یسیلیآهک زنده با ماسه س -الف

 آهک زنده با ماسه -ب

 ماسه با پودر سنگ -ج

 پودر سنگ با شن -د

 خ زدا چه مقدار است؟یمان در بتن بدون به کار بردن مواد ینسبت آب به س-100

 0.5 -الف

 0.4 -ب



 

 

 0.45 -ج

 0.55 -د

 


